





















































































	บทที่ 4 ผลการทดลอง
	4.1 ผลของการศึกษาหาองค์ประกอบที่เป็นธาตุอื่นในแร่ยูเรเนียม
	4.2 ผลการหาปริมาณของซิลิกาและปริมาณของสารอื่นที่ไม่ละลายในกรด
	4.3 ผลการศึกษาหาคุณภาพและประมาณวิเคราะห์ของแร่ยูเรเนียมโดยอะตอมมิกแอปซอร์สเปคโตรโฟโตเมตรี
	4.4 ผลของการใช้สารละลายมาตรฐานยูเรเนียมทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนด้วย Dbm
	4.5 ผลของการสกัดยูเรเนียมจากสารสะลายมาตรฐานยูเรเนียมที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ กัน Topo ในไซโครเฮกเซน
	4.6 ผลการศึกษาอิทธิพลของ pH และเวลาที่มีต่อการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของยูเรเนียมกับสารอาร์เซนาโซ III
	4.7 ผลของการทดลองแสงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของยูเรเนียมกับค่า Absorbance ของสารประกอบเชิงซ้อนของยูเรเนียมกับสารอาร์เซนาโซ III
	4.8 ผลของการศึกษาการสกัด ยูเรเนียมจากสารละลายมาตรฐานยูเรเนียม ด้วย Topo ในไซลีน
	4.9 ผลการหาปริมาณยูเรเนียมในแร่ยูเรเนียมโดยวิธีหลอมกับโซเดียมคาร์บอเนต ชนิดแห้ง
	4.10 ผลของการศึกษาหาปริมาณของกรดซัลฟุริคที่มีผลต่อการละลายของแร่ยูเรเนียม
	4.11 ผลของการศึกษาเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการละลายแร่ยูเรเนียม
	4.12 ผลของการศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิที่ใช้ในการต้มแร่ยูเรเนียม
	4.13 ผลของการศึกษาวิธีหาปริมาณยูเรเนียมในแร่ยูเรเนียมโดยอาศัยการสกัดยูเรเนียมด้วย Topo ในไซลีน
	4.14 ผลของการศึกษาหาปริมาณของยูเรเนียมโดยวิธีสกัดยูเรเนียมจากสารละลายมาตรฐานยูเรเนียมด้วย Tbp ใน Imk
	4.15 ผลของการศึกษาการสกัด ยูเรเนียมจากสารละลายมาตรฐานยูเรเนียมด้วยtbp ในน้ำมันก๊าด
	4.16 ผลของการศึกษาการสกัด ยูเรเนียมจากสารละลายมาตรฐานยูเรเนียมในกรดซัลฟุริคด้วย Tbp ในน้ำมันก๊าด
	4.17 ผลของการศึกษาการสกัด ยูเรเนียมจากสารละลายมาตรฐานยูเรเนียมด้วยอะลามีน-336 ในตัวทำละลาย 5040
	4.18 ผลของการศึกษาการสกัด ยูเรเนียมจากสารละลายมาตรฐานยูเรเนียมด้วยอะลามีน เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัด
	4.19 ผลของการศึกษาการสกัด ยูเรเนียมจากแร่ยูเรเนียมด้วยอะลามีน โดยใช้อัตราส่วนโดยปริมาตรของชั้นอะลามีนกับชั้นนำ เท่ากับ 0.4


