



























































































	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	4.1 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของตัวทำละลายอินทรีย์ ด้วยการตรวจสอบถึงส่วนประกอบทางเคมีของสารและตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารก่อนการใช้งาน
	4.2 การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงความทนทานต่อตัวทำละลายอินทรีย์ 4 ชนิด, ความทนทานต่ออุณหภูมิที่ใช้งานของชิ้นส่วนงาน
	4.3 การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงความทนทานต่อการเกิดสนิมของการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ และการตรวจสอบชิ้นงานเพื่อดูสารปนเปื้อนอินทรีย์ที่เหลืออยู่เป็นการดูถึงปริมาณสารอินทรีย์ที่พร้อมระเหยกลายเป็นไอ (Outgassing) ที่เหลืออยู่ในตัวชิ้นงาน (ตลับลูกปืน)
	4.4 การทำการวิเคราะห์ด้วย Anderon Test เพื่อเป็นการตรวจสอบเสียงของตลับลูกปืนขณะหมุน
	4.5 สรุปข้อมูลปัจจัยต่างๆ ของการสกัดสารปนเปื้อนออกจากตัวชิ้นงานและผลการเปรียบเทียบ


