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1.1 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา

พลาสติกเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวาง ไม่ 

ว่าจะเป็นการนำไปผลิตเป็นชนส่วนรถยนต์ เครองใช้ไฟท้เา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์อาหาร 

เนื่องจากพลาสติกมีฃ้อดีหลายประการ เช่น มีความทนแรงกระแทกที่ดี มีนึ่าหนักเบาซึ่งสะดวกต่อ 

การขนส่ง สามารถฃึนรูปด้วยได้หลากหลายรูปแบบ ในปัจจุบันพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

บรรจุภัณฑ์มีการส่งเคราะห์มาจากวัตถุดิบประเภทปีโตรเลียมซึ่งใช้เวลาในการย่อยสลายนาน แต่ 

บรรจุภัณฑป์ระเภทนี้มักมีระยะเวลาการใช้งานที่ค่อนข้างสัน จึงเป็นลาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการ 

สะสมของขยะจากพลาสติกจำนวนมาก และเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ 

แนวทางที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน คือการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

พลาสติกชีวภาพ (bioplastics) ถูกพัฒนาฃึนเพื่อทดแทนพลาสติกสังเคราะห์จากสารปี 

โตรลียมซึ่งมีต้นทุนของวัตถุดิบที่สูงฃึน และมีแนวโน้มที่จะหมดไปในอนาคต โดยยั่วไปพลาสติก 

ชีวภาพลามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ภายใต้ภาวะที่เหมาะลม จึงช่วยลดปัญหาสิงแวดล้อมอัน 

เกิดจากการสะสมของขยะพลาสติกได้ นอกจากความสามารถในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพแล้ว 

พลาสติกชีวภาพยังลามารถผลิตได้จากวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติซึ่งสามารถเกิดขึนทดแทนได้ 

(renewable resource)

พลาสต ิกช ีวภาพท ี่ได ้ร ับความน ิยมนำมาใช ้ในเช ิงอ ุตสาหกรรมมากท ี่ส ุดได ้แก ่ 

พอลิแล็กทิกแอชิด (Ploly(lactic acid) / Polylactide, PLA) ซึ่งแม้ผู้ผลิตจะพยายามพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ให ้ม ีความสามารถในการขืนรูปและสมบัต ิท ี่ด ีข ึน แต่ย ังคงพบว่าผลิตภัณฑ์จาก 

พอลิแล็กทิกแอชิดมักมีความแข็งเปราะจนไม่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ 

งานในลักษณะของฟสัม
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งานวิจ ัยน ี้จ ึงม ีจ ุดม ุ่งหมายเพ ื่อปรับปรุงสมบัต ิของฟ ิล ์มพลาสติกช ีวภาพท ี่ผล ิตจาก 

พอลิแล็กทิกแอชิดให้มีลักษณะที่เหมาะกับการใช้งาน โดยการนำพอลิแล็กทิกแอชิดมาเตไยมเป็น 

พอลิเมอร์ผลมกับพอลิบิวทิลีนซักซิเนต (Poiy(butylene succinate), PBS) ที่มีค'วามยืดหยุ่น 

สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและ ยังมีความทนทานต่อความร้อนและสารเคมีที่ดีอีกด้วย พอ 

ลิเมอร์ผสมนี้จะถูกเสรมแรงด้วยออร์แกโนเคลย์ดัดแปร เนื่องจากออร์แกโนเคลย์เป็นสารเสรมแรงที่ 

นอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงแล้ว ออร์แกโนเคลย,ยังสามารถปรับปรุงลมปติต่างๆ ของพอลิ 

เมอร์ เช่น เพิ่มเสถียรภาพทางความร้อน ลดการซึมผ่านของก๊าซ หน่วงไฟ และเพิ่มความสามารถ 

ในการย่อยสลาย เป็นต้น [1] เนื่องจากออร์แกโนเคลย์ดัดแปรมีพึ๋นที่ผิวสูงจึงมีความสามารถใน 

การเกิดอันตรกไ'ยากับพอลิเมอร์ได้ดี ในงานวิจัยนี้จะนำฟิล์มพอลิเมอร์ผสมเสไมแรงด้วยออร์แกโน 

เคลย์ตัดแปรไปใช้เป็นชั้นกลางสำหรับฟิล์มโคเอิกช์ทรูซันที่มีฟิล์มชั้นนอกเป็นพอลิแล็กทิกแอชิด 

เปรยบเทียบกับการใช้ชั้นกลางจากฟิล์มพอลิเมอร์ผสมที่ใช้และไม่ได้ใชอ้อรัแกโนเคลย์เป็นตัวเติม 

เสไมแรง

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. สืกษาผลของอัตราส่วนของการผสมต่อสมบัติของฟิล์มพอลิเมอรัผสมพอลิแลิกทิกแอชิด/ 

พอลิบิวทิลีนซักซิเนตที่ซึนรูปด้วยกระบวนการอัดไดฟิล์ม

2. สืกษาเปรยบเทียบผลของการใช้ออร์แกโนเคลย์และออร์แกโนเคลย์ตัดแปรเป็นตัวเติม 

เสไมแรงในฟิล์มพอลิเมอร์ผลมและฟิล์มโคเอิกซัทรูซันที่เตไยมได้

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ได้ฟิล์มโคเอิกซ์ทรูซันจากพอลิเมอร์ผสมพอลิแล็กทิกแอชิด/พอลิบิวทิลีนซักซิเนตเสไมแรงด้วย 

ออร์แภโนเคลยัตัดแปรท่ีมีสมบัติท่ีเหมาะสมกับการนำไปใช้ในงานด้านต่างๆ
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