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ในการกำจัดปรอทออกจากนาเสียใช้วิธีการแยกสลายด้วยไฟฟ้าร่วมกับการตกตะกอนด้วยโซเดียมซัลไฟด์ โดย
ใช้การแยกสลายด้วยไฟฟ้าก่อน เพื่อนำปรอทกลับมาให้ได้มากที่สุค หลังจากใfนจึงใช้สารละลายโซเดียมซัลไฟด์ตกตะกอน 
ปรอทส่วนที่เหลือในนาเสีย ปรอทท่ีได้จากการแยกสลายด้วยไฟฟ้านำมาวิเคราะห์หาความบริสุทธิ โดยเปรียบเทียบกับปรอท 
มาตรฐานทางทันตกรรม จากการแยกสลายด้วยไฟฟ้าที่สภาวะต่างๆ ได้แก่ ความต่างศักย์ 0.5-4 โวลต์ เวลาในการทดลอง 1-5 
ชั่วโมง และความเช้มช้นของนาเสีย เพื่อเจือจางนาเสียด้วยนาที่กำจัดอิออนแลัวด้วยสัดส่วนของนาเสียต่อนาที่กำจัดอิออนแล้ว 
เป็น 1:2, 1:4, 1:6, 1:8 และ 1:10 พบว่าความต่างศักย์ 3 โวลต์ และเวลาในการทดลอง 3 ชั่วโมง ทำให้ความเช้มช้นของปรอท 
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สลายด้วยไฟฟ้ามาตกตะกอนด้วยโซเดียมซัลไฟด์ที่ระดับหีเอชและปริมาณโซเดียมซัลไฟด์ต่างๆ พบว่าระดับหีเอช 8 และ 
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ความเข้มข้นของปรอทในนาเสียเริ่มด้น 142 มิถลิกรัม/ลิตร ลดลงเหลือ 0.003 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งฅํ่ากว่าค่ามาตรฐานนั้าทิง คือ 
0.005 มิลลิกรัม/ลิตร

ปรอทท่ีได้จากการแยกสลายด้วยไฟฟ้าที่ความต่างศักย์ 3 โวลต์และเวลาในการทดลอง 3 ชั่วโมง มีความบริสุทธิ
รัอยละ 99.99815 โดยนาหนัก ซ่ึงมีความบริสุทธิฅ่ํากว่าปรอทมาตรฐานทางทํนฅกรรมคือรัอยละ 99.99905 โดยนาหนัก ดังน้ัน 
การกำจัดปรอทโดยการแยกสลายด้วยไฟฟ้าร่วมกับการตกตะกอนด้วยโซเดียมซัลไฟด์ สามารถลดปริมาณปรอทในนั้าเสียให้ 
มีค่าต่ํากว่า 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร แต่ปรอทที่ได้จากการแยกสลายด้วยไฟฟ้า ยังไม่สามารถนำมาใช้ในงานทางด้านทํนฅกรรมได้ 
ด้องนำ,ไปผ่านกระบวนการทำ'ให้ปรอทบริสุทธิ'ก่อน
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Removal of mercury from wastewater using two methods ; electrolysis for maximum mercury removal, 
followed by precipitating with sodium sulfide for further removal. Purity of mercury by electrolysis was compared to dental 
standard mercury. Electrolysis at voltage of 0.5-4 volt, in 1-5 hours and the concentration of wastewater after diluting with 
deionized water (at ratio of wastewater : deionized water 1:2, 1:4, 1:6, 1:8 and 1:10) were conducted to find an optimal 
condition. The result showed that concentration of mercury in solution decreased from 8,385 mg/1 to 137 mg/1 at 3 volts in 
3 hours. At the sametime, the concentration of mercury in solution was minimum in range 55-60 mg/1 at 1:6, 1:8 and 1:10 
of wastewater : deionized water. Following electrolysis, wastewater was precipitated with sodium sul fide at various pH 
conditions and sodium sulfide amounts. Experiments indicated that precipitation at pH 8 with a sodium sul fide amount 
equal to theoretical calculations produces optimum condition for precipitation. This condition can reduce mercury 
concentration from 142 mg/1 to 0.003 mg/1, which is lower tlian that of the effluent standard of 0.005 mg/1.

Mercury removed by electrolysis using the voltage of 3 volts in 3 hours had a purity of 99.99815% by weight, 
which is lower than the mercury for dental application standard (99.99905% by weight). Removal of mercury from 
wastewater by electrolysis and precipitation with sodium sulfide can reduce mercury concentration to below a limit of 0.005 
mg/1, however, mercury removed by electrolysis is not suitable for use directly in dental applications. It must be subjected 
for further purification process.
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= อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 
(Atomic Absorption Spectrophotometer)

Cold Vapor = อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ชนิดไร้เปลวไฟ
(Atomic Absorption Spectrophotometer - Cold Vapor Technique)
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