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C h ito sa n / H ex an o y l c h ito sa n / P o ly c a p ro la c to n e / B le n d  film s

H e x a n o y l c h ito sa n  (H -ch ito san ) w as  p re p a re d  an d  b le n d e d  w ith  
p o ly c a p ro la c to n e  (P C L ) a t v a rio u s  b le n d  co m p o sitio n s . F ilm s  o f  th e  b le n d s  w ere  
p re p a re d  b y  so lu tio n  c a s tin g  te c h n iq u e  u s in g  c h lo ro fo rm  as a  so lv en t. P e rm e a b ility  
s tu d ies  o f  th e  film s  sh o w e d  th a t th e  o x y g e n  b a rr ie r  p ro p e rty  o f  P C L  film s in c rea sed  
b y  b le n d in g  w ith  H -ch ito san . R e su lts  fro m  m e c h a n ic a l te s ts  p e rfo rm e d  o n  th e  film s 
sh o w ed  th a t H -c h ito sa n  co u ld  b e  b le n d e d  w ith  up  to  30%  P C L  w ith  o n ly  a  s lig h t 
d e c rea se  in  te n s ile  s tre n g th  co m p ared  w ith  p u re  H -ch ito san . S m a ll p a rtic le  s ize  and  
g o o d  d isp e rs io n  o f  P C L  in  th e  H -c h ito sa n  m a trix  w e re  o b se rv e d  fro m  scan n in g  
e le c tro n  m ic ro g ra p h s . O n  th e  o th e r h an d , th e  e lo n g a tio n  at b re a k  o f  P C L  film s 
in c re a se d  w ith  lo w e rin g  H -c h ito sa n  co n ten t. T h e  th e rm a l p ro p e rtie s  an d  c ry s ta llin e  
s tru c tu re  o f  P C L  w ere  n o t a lte red  b y  b le n d in g  w ith  H -ch ito san . In te rac tio n s  b e tw e e n  
H -c h ito sa n  an d  P C L  in  th e  b le n d  film s co u ld  n o t b e  d e te c te d  b y  FT-ER an d  th e re fo re  
a re  p re su m e d  to  b e  q u ite  w eak .
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บทคัดย่อ

วิมล วงษ์ศ ิลป ๋ : การเตรียมและวิเคราะห ์สมบัต ิของฟ ิล ์มท ี่ได ้จากพอณ ิมอร์ผสมระหว่าง 
เฮกซะโนอิลไคโตแซนและพอลิคาร์โพรแลคโตน (P re p a ra tio n  an d  C h a ra c te riz a tio n  o f  
H e x a n o y l C h ito sa n /P o ly c a p ro la c to n e  B len d  F ilm s) อ. ท ี่ปรึกษา : ศ. ดร. เซอิจิ โทคุระ 
ดร. รัตนา รุจ ิรวน ิช และ ดร. มาน ิตย ์ น ิธ ิธนากุล 47  หน้า IS B N  9 7 4 -0 3 -1 6 0 3 -4

เฮกซ ะโน อ ิลไคโตแซ น ได ้ถูกส ังเคราะห ์ข ึ้นและนำมาผสมก ับพอล ิคาร ์โพรแลคโตนใน 
อ ัตราส ่วนที่ต ่างก ัน เพ ื่อเตร ียมฟ ิล ์มของสารพอลิฒอร์ผสม โดยทำการละลายเฮกซะโนอิลไคโต 
แซ น แ ล ะพ อ ล ิค าร ์โพ รแ ล ค โต น ใน ต ัวท ำล ะล ายระบ บ เด ียวก ัน ค ือ  คลอโรฟ อร ์ม  จากผลการ 
ว ิเคราะห ์สมบ ัต ิการซ ึมผ ่านของก ๊าซออกซ ิเจนของแผ ่นฟ ิล ์มของพอณ ิมอร ์ผสมพบว่า สมบัติการ 
สกัดก ั้นการซ ึมผ ่านของก ๊าซออกซ ิเจนของพอลิคาร ์โพรแลคโตนฟ ิล ์มเพ ิ่มข ึ้นเม ื่อผสมกับเฮกซะโน 
อ ิลไคโตแซน จากผลของการว ิเคราะห ์ส ม บ ัต ิเช ิงกลของฟ ิล ์ม พ บ ว ่า พอล ิคาร ์โพรแลคโตน
สามารถผสมก ับเฮกซะโนอิลไคโตแซนในอัตราส่วน 30 ต่อ 70 โดยท ี่สมบ ัต ิการทนแรงดึงของ 
ฟ ิล ์มสารพ อล ิเมอร ์ผส มลดลงเพ ียงเล ็กน ้อยเม ื่อ เป ร ียบ เท ียบ ก ับ ฟ ิล ์มของเฮกซ ะโน อ ิลไคโตแซ น  
เพ ียงอย่างเด ียว ภาพจากกล้องสแกนนิ่งอ ิเล ็กตรอนไมโครสโคปพบว่า ขนาดอน ุภาคของพอลิคาร ์ 
โพรแลคโตน ม ีขน าดเล ็กและม ีกระจายต ัวอย ่างสม ํ่าเสมอใน เมตร ิกซ ์ของเฮกซะโน อ ิลไคโตแซน  
นอกจากนี ค ่าอ ัตราการเปลี่ยนแปลงความยาวต่อความยาวเด ิมท ี่จ ุดขาดของฟ ิล ์มพอลิคาร์โพรแลค 
โตนเพ ิ่มข ึ้นเม ื่อผสมกับเฮกซะโนอิลไคโตแซนไนปริมาณเล ็กน ้อย สมบัต ิทางความร้อนและโครง 
สร้างผลึกของพอลิคาร ์โพรแลคโตนไม่เปล ี่ยนแปลงเม ื่อผสมกับเฮกซะโนอิลไคโตแซน พันธะที่ 
เก ิดข ึ้นระหว่างเฮกซะโนอิลไคโตแซนกับพอลิคาร ์โพรแลคโตนอาจเป ็นพ ันธะท ี่อ ่อน ต ังบ ันจึงไม่ 
สามารถตรวจพบได้ด ้วยเครื่องฟ ูเร ียทรานล ์ฟอร์มสเปกโตรโฟโตม ิเตอร์
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