
บทท ิ 7

ข้อเลนอแนะในการวิจัยเพิ่มเติม

1. สีกษาความสูงของชั้นตัวกลางที่มีต่อการกำจัดโครเมียม (ประจุ +6)

2. สีกษาการใช้สารริเจนเนอแรนต์อื่นในการฟืนอำนาจตัวกลาง

3. สีกษาการใช้อัตราการไหลของนํ้าเช้าที่อัตราการไหลสูง ๆ และการสูญเสีย Head loss ท่ี 

เกิดขึ้น

4. สีกษาปริมาณของโครเมียม (ประจุ +6) ที่ถูกแอดชอบชันในตัวกลางทรายเคลือบแมกนีไทต์
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