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ป ัจ จ ุบ ัน ป ัญ ห าท างด ้าน ข ย ะ ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ก ำล ัง เป ็น ป ัญ ห าให ญ ่ท ี่ท ้าท าย แ ล ะ จ ุด ป ร ะ ก าย ให  ้

น ักว ิทยาศาสตร ์ได ้ท ำการประด ิษฐ ์ค ิดค ้นผล ิตภ ัณ ฑ ์ท ี่ม ีผลเส ียต ่อส ิ่งแวดล ้อมน ้อยท ี่ส ุด เม ื่อถ ูกท ิ้ง  

ท ำลาย ซึ่งโครงงานวิจ ัยน ี้ก ็เป ็นอีกหนึ่งความพยายามในการนำเอาวัสดุธรรมชาติเช ่นนํ้ายาง

ธรรมชาติท ี่ลามารถหาได้ง่ายในประเทศมาผลิตเป ็นผลิตภัณฑ์หรือเป ็นส่วนประกอบในการผลิต เช่น 

การใช ้เป ็นวัสดุพ ื้นฐานในการผลิตถุงมือยาง ผ้าใบกันแดด หรือเสื้อกันฝน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ 

เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ แต่เน ื่องจากยางธรรมชาติม ิสมบัต ิ

ในการเก ็บกักอากาศได ้ด ีจ ึงทำให ้ผ ู้ใช ้หรือสวมใส ่ผลิตภ ัณฑ ์ยางรู้ส ึกอ ึดอ ัด ไม่สบายตัว เนื่องจาก 

ป ัญ ห าใน ด ้าน การระบายอากาศจ ึงท ำให ้ผ ู้ว ิจ ัยม ีความสน ใจท ี่จะผ ล ิตแผ ่น ฟ ิล ์ม ยางธรรมซ าต ิท ี่ม  ี

ร ูพรุนสามารถระบายอากาศแต่สะท้อนนํ้าได้ โดยการนำน ํ้ายางธรรมชาติมาผสมกับพอลิเมอร์ต ่างๆ 

ท ี่สามารถละลายน ํ้า1ได้ ณ  ความเข้มข้นที่เหมาะสม เติมสารเร่งปฏิก ิริยา สารกระตุ้นปฏิกิร ิยา และ 

สารช่วยต่างๆ จากนั้นจึงทำการขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม บ ่มท ี่อ ุณหภูม ิและเวลาท ี่เหมาะสม จากนั้นจึง 

ทำการสกัดพอล ิเมอร์ออกด ้วยน ํ้าร ้อนซ ึ่งพอล ิเมอร์เหล ่าน ี้จะด ึงสารประกอบที่ไม ่ใช ่ยางออกจากเน ื้อ  

ยางทำให้เกิดรูพรุนบนแผ่นฟิล์ม หลังจากนั้นจึงจะนำแผ่นฟิล์มที่ได้มาทดสอบสมบัติ เช่น สมบัต ิ

ในการยอมให ้อากาศผ ่าน  สมบัติในด้านการสะท้อนนํ้า สมบัติด ้านความแข็งแรง และตรวจด ลู ัก ษ ณ ะ  

พื้นผิวของแผ่นฟิล์มยางโดยงานวิจัยนี้ม ีว ัตถุประสงค์เพ ื่อผลิตแผ่นฟิล์มที่ม ีร ูพรุนจากนํ้ายางธรรมชาต  ิ

ให ้ม ีความสามารถในการระบายอากาศและสะท ้อนน ํ้า อาจสามารถนำไปเคลือบบนผ้าผ ่ายซ ึ่งปกติ 

ดูดซ ึมน ํ้าและเป ียกน ํ้าง ่าย แต่ม ืความสามารถในการระบายอากาศและความร้อนได ้ด ี ก า ร ช ุบ

เคล ือบยางน ี้บนผ ้าผ ่าย อาจทำให ้ผ ้าผ ่ายม ีความสะท้อนน ํ้ามากข ึ้น แต ่บ ังคงระบายอากาศแ ล ะ

ความร้อนได้ดึเช่นเดิม ซ ึ่งผลิตภัณฑ ์ผ ่ายเคลือบยางนี้ สามารถนำไปใช ้ผล ิตเป ็นถ ุงม ือผ ้าสะท้อน
นํ้า1ได้
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