
ข้อเสนอแนะ

ผู้ว ิจ ัยขอเสนองานวิจัยท ี่ควรกระทำการศึกษาเพิ่มเต ิมดังนี้

1. การเตรียมฟิล์มยางที่ม ีร ูพรุนจากการผสมนํ้ายางกับพอลิเมอร์ชนิดอื่นๆ นอกเหนือจาก 

พอลิเมอร์ท ี่ใช ้ในงานวิจ ัยน ี้

2. ศ ึกษาล ักษณะการผสมของยางและพอลิเมอร์จากงานวิจ ัยน ี้

3. ศ ึกษาเพ ิ่ม เต ิมในด ้านการหาปร ิมาณ พ อล ิเมอร ์ท ี่ใช ้ในงานว ิจ ัยน ี้ท ี่ตกค ้างในผล ิตก ัณ ฑ ์ 

ยางท ี่ผ ่าน การเตร ียมโดยการน ำน ํ้ายางธรรมชาต ิผสมพ อล ิเมอร ์ละลายน ํ้าแล ้วทำการ  

สกัดเอาพอลิเมอร์ออก

4. ศ ึกษาผลของการเคล ือบน ํ้ายางบนผ้าด ้วยวิธ ีต ่างๆ ต่อการสะท้อนนํ้า และการให  ้

อากาศผ ่าน
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