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บ ท ท ี่ 5

ส ร ุป ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง

5.1 สรุปผลการทดลอง

งานวิจ ัยน ี้ศ ึกษาการสังเคราะห ์พอลิเอสเทอร์ฐานชีวภาพจากกรดโอเลอิกและกลีเชอรอล โดย 

นำกรดโอเลอิกมาดัดแปรเป็นกรดอะซิลาอิกผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยใช้โพแทสเซียมเปอร์แมงกา 

เนต (KMnOû) และ,โซเดียมเมตาเปอรโอ'โอเดต (NalOa) เป็นตัวออกซิไดส์ หล ังจากน ี้นทำการ 

ส ังเคราะห ์พอล ิเอสเทอร์ผ ่านปฏ ิก ิร ิยาพอล ิคอนเดนเซช ันโดยใช ้กรดอะซ ิลาอ ิกและกลีเชอรอลเป ็น 

มอนอเมอริ พบว่าภาวะท ี่เหมาะสมในการส ังเคราะห ์พร ิพอลิเมอริค ือการใช ้อ ัตราส ่วนโดยโมลของ 

กรดอะซ ิลาอ ิกต ่อกล ีเชอรอลเท ่าก ับ 1.5:1.0 อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซ ียส และเวลาในการทำ 

ปฏิก ิร ิยา 14 ชั่วโมง ได ้พรีพอลิเมอริท ี่ม ีน ี้าหน ักโมเลก ุลเฉลี่ยเซ ิงจำนวน (M n) และเซ ิงน ํ้าหนัก 

( M w) สูงที่สุดเท่ากับ 2873 กรัมต่อโมลและ 6981 กรัมต่อโมลตามลำดับ มีโครงสร้างที่มีสัดส่วนของ 

รูปแบบการแทนที,แบบสายโซ่กิ่งมากที่ส ุด จากการศึกษาพบว่าสัดส่วนรูปแบบการแทนที่แบบโซ่ก ิ่ง 

และความหนาแน ่นการเช ื่อมขวางส ่งผลต ่อสมบ ัต ิเซ ิงกลและสมบ ัต ิเซ ิงกลพ ลว ัตของแผ ่นพ อล ิ 

กลีเชอรอลอะซ ีเลต โดยโครงสร้างรูปแบบโซ่ก ิ่งและความหนาแน่นการเชื่อมขวางที่เพ ิ่มขึ้นส่งผลให้ 

มอดุสัสของยัง ความด้านแรงดึง มอดุส ัสสะสม และอุณหภูม ิการเก ิดสถานะคล้ายแก้วของแผ่นพอลิ 

กลีเชอรอลอะซีเลตมีค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้แผ่นพอลิกลีเชอรอลอะซีเลตสามารถเกิดการย่อยสลายทาง 

ชีวภาพผ่านปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในสารละลาย PBS และการย่อยสลายแบบฝังกลบดิน โดยใช้เวลาใน 

การย่อยสลายประมาณ 2 สัปดาห์และ 6 เคือนตามลำดับ แผ่นพอลิกลีเชอรอลอะซีเลตที่ส ังเคราะห์ได้ 

มีค ่ามอดุส ัสของยังที่เหมาะสมในการนำไปใช้เป ็นวัสดุทางด้านการแพทย์โครงเลี้ยงเชลล์ในการสร้าง 

เนื้อเยื่อเพื่อซ่อมแซมอวัยวะในร่างกาย เซ่น กระดูก เส้นเอ็น เป็นด้น
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5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ควรม ีการศ ึกษาชน ิดของไดแอชิดท ี่ใข ้ในการส ังเคราะห ์พอลิเอสเทอริเพ ิ่มเต ิม เข่น 

กรดอะด ิพ ิก กรดซีบาซ ิก กรดซูเบริก เป ็นต้น เน ื่องจากความยาวของสายโซ ่ของ 

ไดแอชิดส่งผลต่อสมบัติเชิงกล สมบัต ิเช ิงความร้อนและการย่อยสลายทางชีวภาพของ 

พอลิเอสเทอริ

5.2.2 ควรมีการศก'พาผลของการเติมโคมอนอเมอริในการสังเคราะห์ เช่น ม ัลต ิทอลซี่งเป ็น 

พอลิออลแบบวงเพ ื่อปรับปรุงสมบัต ิเช ิงกลและสมบัต ิเซ ิงความร้อนของพอลิเอสเทอริ 

ให้ดียิ่งขึ้น หรือพอลิเอทิล ีนเพื่อปรับปรุงสมบัต ิการคงรูปและเพิ่มความสามารถในการ 

ย่อยสลายของพอลิเอสเทอริ เป็นต้น

5.2.3 จากงานวิจ ัยดังกล่าวพบว่าพอลิกลีเชอรอลอะชิเลตมีสมบัต ิเชิงกลที่ม ีความใกล้เค ียงกับ 

อวัยวะของร่างกายที่ม ีความแข็ง เช่น กระดูก ดังนั้นควรมีการศึกษาด้านการทดสอบ 

ทางการแพทย์ เข่น ความเข้ากันได้ของเซลล์ร่างกายและพอลิเมอริ การย่อยสลายทาง 

ช ีวภาพด ้วยเช ื้อหร ือแบคท ีเร ียท ี่พบในร ่างกาย เพ ื่อให ้เก ิดความปลอดภ ัยและเป ็น  

แนวทางในการนำไปใช้ด้านการรักษา
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